Preriscaldare la superficie da Rimuovere il fubo anima e

rivestire fino a circa +60°C con un avvolgere il nastro intorno al tubo

cannello a propano. ricoprendo almeno 25-50 mm
(17-2") del rivestimento.

Avvolgere il nastro tendendolo
correttamente per adattarlo alla
superficie.

Continuare ad avvolgere il tubo Scaldare I'estremité del nastro e
con una sovrapposizione premere con forza indossando i
minima del 50% rimuovendo il guanti.
tubo anima.

Iniziando dal bordo del nastro, . Terminare riscaldando l'intera Verificare visivamente che I'adesivo
riscaldare il tubo con movimenti ; superficie del nastro con movimenti aderisca sull’intera circonferenza
circolari utilizzando un cannello. verticali per garantire un’adesione del nastro e che il rivestimento non
uniforme. Eliminare le grinze o presenti alcuna crepa o foro.

I'aria quando il nastro é ancora
morbido con i guanti o con un

rullo. i




